1. Remont nawierzchni asfaltowej wykonany masą z zacięciem krawędzi

2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu remontu cząstkowego masą bitumiczna są 

     - mieszanka mineralno – bitumiczna standard II wg BN-74/8934-06 drobnoziarnista 
     - emulsja asfaltowa 65 % szybkorozpadowa – BN – 71/6771 - 02

Wykonanie robót

 Przed przystąpieniem do robót należy drogę oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami – przygotować i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.
 W miejscu wyznaczonym do remontu należy obciąć krawędzie, usunąć skruszony materiał, oczyścić  powierzchnię a następnie :

· w przypadku remontu masą posmarować obcięte krawędzie emulsją asfaltowa oraz ułożyć mieszankę mineralno – bitumiczną i zawałować,

